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KTU Architekturos ir statybos institutas
Statybinés fizikos laboratorija

Aktuali akreditavimo sritis
( *lanksti sritis)

Bandomojo objekto
pavadinimas

Bandymy ir (arba) tinkamy parametry
(charakteristiky) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatan&io
bandymy metodus, Zymuo

1. Termoizoliacinés
medZziagos ir

Silumos perdavimo koeficientas

LST EN ISO 8990:1999

Silumos laidumas
Siluminé varza

LST EN 12667:2002

gaminiai LST EN 12939:2002
LST EN 12664:2002
St sy LST EN 16012:2012+A1:2015
Siluminé varza ; e T -
(tik atspindintiems izoliaciniams gaminiams)
g e platls LST EN 822:2013
LST EN 12085:2013
Storis LST EN 823:2013
LST EN 12085:2013
Staciakampiskumas LST EN 824:2013
Tankis LST EN 1602: 2013
Ilgalaiké vandens sugertis panardinus | LST EN 12087: 2013
Trumpfilalke vandens sugertis i$ dalies LST EN 1609:2013
panardinus
LST EN 13820:2004
Organinés dalies kiekis (tik mineralinés vatos gaminiams)
LST EN 13820:2004/P:2006
;zlfrliasgretus pavirSiams tempimo LST EN 1608:2013
Statmenas pavir§iams tempimo stipris | LST EN 1607: 2013
Elgsena gniuzdant LST EN 826: 2013
Elgsena lenkiant LST EN 12089:2013
Oriné varza LST EN 29053:2002
2. Langai ir durys Silumos perdavimo koeficiento LST EN ISO 12567-1:2010

nustatymas karStosios dézés metodu

LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011
LST EN ISO 8990:1999

Silumos perdavimo koeficiento
skai¢iavimas

LST EN ISO 10077-1:2017*
LST EN ISO 10077-2:2017*

Mechaninis stiprumas

LST EN 14608:2004
LST EN 14609:2004
LST EN 12046-1:2004
LST EN 947:2002
LST EN 948:2002
LST EN 949:2002
LST EN 950:2002
LST EN 13115:2002
LST EN 1192:2002

Saugos jtaisy laikomoji geba

LST EN 14609:2004

LST EN 948:2002

LST EN 14351-1:2006+A2:2016 (4.8 punktas)
LST L prEN 14351-2:2010 (4.18.2 punktas)

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uzdarymui

LST EN 1191:2013 (tik pagal A prieda
atveriamiems langams ir H prieda vienveréms
pasukamosioms durims)

LST EN 12046-1:2004

LST EN 12046-2:2002

LST EN 12217:2015

LST EN 1634-1:2014

LST EN 12400:2003

LST EN 14600:2006
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Bandomojo objekto
pavadinimas

Bandymy ir (arba) tinkamy parametry
(charakteristiky) pavadinimas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatangio
bandymy metodus, Zymuo

Atsparumas jsilauzimui

LST EN 1627:2011 (3.3 punktas)
LST EN 1628:2011+A1:2016
LST EN 1629:2011+A1:2016
LST EN 1630:2011+A1:2016

Pralaidumas orui

LST EN 1026:2016
LST EN 12207:2017

Nepralaidumas vandeniui

LST EN 1027:2016
LST EN 12208:2002

Atsparumas véjo apkrovai

LST EN 12211:2016
LST EN 12210:2016

Akustinés eksploatacinés
charakteristikos

LST EN ISO 10140-1:2016

LST EN ISO 10140-2:2010

LST EN ISO 10140-4:2010

LST EN ISO 10140-5:2010

LST EN ISO 10140-5:2010/A1:2014
LST EN ISO 717-1:2013

LST EN 12999-1:2014

3. Stiklo paketai

Drégmés skverbimosi ilgalaikis
bandymas

LST EN 1279-2:2003 (i8skyrus C metoda)
LST EN 1279-2:2003/P:2012

Silumos perdavimo koeficientas

LST EN 675:2011

natiiriniams akustiniams bandymams

4. Atitvaros Maanimo vietos Pa'rinkimas STR 2.01.07:2003 (9 punktas)
natriniams akustiniams bandymams
Ore sklindanéio garso izoliavimo LST EN ISO 16283-1:2014
matavimai LST EN ISO 717-1:2013
Smiigio garso izoliavimo matavimai LOT ENI50 Lo28:-212015
LST EN ISO 717-2:2013
Fasado garso izoliavimo matavimai Lo BN IS0 lazés-3:2010
LST EN ISO 717-1:2013
Siluminio nevienalytiskumo aptikimas.
Infraraudonosios spinduliuotés LST EN 13187:2000
metodas
5. Patalpos Matavimo vietos parinkimas

STR 2.01.07:2003 (9 punktas)

Iprastiniy patalpy aidéjimo trukmé

LST EN ISO 3382-2:2008
(i8skyrus 5.3; 6.2; 6.3;.6.4)
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009

Pastaty pralaidumo orui nustatymas.
Ventiliatorinis slégiy skirtumo
metodas

LST EN ISO 9972:2015

* -lanksti sritis — nustatyti ir taikomi visai akreditavimo sri¢iai du lankstumo atvejai:

1. Bandymy metodus apraSanciy dokumenty naujy leidimy arba juos pakei¢ianéiy tapaciy

dokumenty taikymas.

2. Bandymy metody pritaikymas uZsakovo poreikiams: akreditavimo srityje nurodyto metodo
taikymas kity, nenurodyty akreditavimo srityje, objekty tapatiems parametrams.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainéje adresu http.//ktu.edu/lt/architekturos-ir-

statybos-institutas.

Laboratorijos vadovas
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Karolis Banionis
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